
MODELO:   PANTALON ANS 112201
TEJIDO:  COMPOSICIÓN: 67 % Poliéster 33% Algodón SARGA



TOLERANCIA A- ANCHO   (+/- 10 mm)   B- LARGO (+/- 10 mm)

MODELO
112201   XS    2XS     S    M     L    XL    2XL    4XL    

A
3XS    3XL    
25      27      29        31       33      35        37        39         41        43

105    106    107    108     109    110      111    112       113      114

Cintura estirada

B
34      37       40        44      48       52        56        60        64         68

07 69 17

65 61 60 63

64 21 58 45

57 55 44 43

Pantalón goma entera 

unisex

26
Colores
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74 77 99
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CARACTERÍSTICAS

00 Blanco  112201

112201C
COLORES



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

 PRIMERA MATERIA UNE 40.110                                            67 % POLIESTER - 33 % ALGODÓN
COMPOSICIÓN UNE 40.110:                                                   
                              URDIMBRE                                                      67 % POLIESTER - 33 % ALGODÓN
                              TRAMA                                                             67 % POLIESTER - 33 % ALGODÓN

ANCHO ACABADO:                                                                    160 CM
DENSIDAD UNE 40.075:
                              URDIMBRE:                                                     38 HILOS
                              TRAMA:                                                            24 PASADAS

Nº HILADO UNE 40.339
                              URDIMBRE:                                                     20 1/C
                              TRAMA:                                                            20 1/C
PESO UNE 40.339                                                                       195 GR.M2
LIGAMENTO                                                                                 SARGA 2 E 1

Resistencia Dinamométrica UNE 40.087-75
                              URDIMBRE:                                                     99,34 KG.
                              TRAMA:                                                            86,92 KG.
Encogimiento Lavado AATCC 135-1978
                              URDIMBRE:                                                     +/-2,5 %
                              TRAMA:                                                            +/-1 %

SOLIDEZ A LAS TINTURAS
AL LAVADO UNE 40.118-81                                                     4 -- 5
A LA LIMPIEZA EN SECO UNE 40.115-84                             4 -- 5
AL PLANCHADO UNE 40.030-87                                            4 -- 5
A LA LUZ ISO 105-B02                                                               4 -- 5
PILLING                                                                                          3 -- 5


